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Асфальт 0,90...0,98 Ткань чёрная 0,98
Бетон 0,94 Текстиль 0,90
Цемент 0,96 Человеч. кожа 0,98
Песок 0,90 Древесн. уголь 0,96
Земля; вода 0,92...0,96 Лак 0,80...0,95
Лед 0,96...0.98 Лак матовый 0,97
Снег 0,83 Резина чёрная 0,94
Стекло, керамика 0,90...0,94 Пластмасса 0,85...0,95
Мрамор 0,94 Древесина 0,90
Гипс 0,80...0,90 Бумага 0,70...0,94
Известк. раствор 0,89...0,91 Окиси хрома 0,81
Кирпич 0,93...0,96 Окиси меди 0,78
Пена 0,75...0,80 Окиси железа 0,78...0,82


